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Pruvodni zprava

a) ldentifika¢ni udaje stavby a investora

Nézev stavby : Udrzba okennich vyplni

Misto stavby : Gymnazium Nymburk, Komenského 779. 288 40 Nymburk

Kraj : Stfedocesky kraj, okres Nymburk

[nvestor : Mésto Nymburk, Nameésti Premysloven 163, Nymburk

Odpovédny projektant : Ing. Zdenek Kubanek. Cukrovarska 740/18. 290 01 Podébrady.
autorizovany inZenyr pozemnich staveb (CKAIT — 0009233)

Projektant : Ondiej Musil. Jeseniova 580, 290 01 Podébrady

Zpusob vystavby : dodavatelsky

Druh stavby : udrzba stavby

Vychozi podklady:
1) Pasport okennich vyplni — zpracovatel ing. arch. Jan Dluhos, srpen 2012
2) Obnova okennich vyplni a vyklade. Narodni pamatkovy Ustav Praha 2010
3) Vlastni prazkum. listopad — prosinec 2012
4) Technicka konzultace se zastupcem fa. BARVY A LAKY HOSTIVAR a.s. panem
Miroslavem Koubkem

Nedilna soucast dokumentace opravy okennich vyplini:
1) Pasport okennich vyplni - zpracovatel ing. arch. Jan DIuhos. srpen 2012
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Souhrnnd technickd zprava

Stavajici okenni vyplné:

Vyplné okennich otvord jsou z velké ¢asti puvodni z doby stavby v letech 1906-1907. Okenni
vyplné tvoii nedilnou soucast kulturni pamatky. Jejich hodnota nespoé¢ivd pouze v jejich
¢lenéni, ale v pouzitém materialu, zpusob jeho opracovani, spojovani, povrchova Uprava,
veskeré kovani véetné zplsobu jeho ukotveni. Okenni vyplné by mely byt piednostné
zachovany a opraveny. Puvodni natér oken byl Sedozeleny. jak dokazujke spodni vrstva
nanosu natéra vétsiny oken. Pouze ve vile bylo pouzito svétle hneédé fladrovani. Nyni je
barevné provedeni bilé v odstinu slonovd kost. Profilace Jednotlivych prvka je ziejmy
z pasportu okennich vyplni zpracovaném ing. arch. Janem Dluhosem.

Opravovana okna jsou dvojita 3paletova. V hlavni budove jsou s omitanou $paletou. ramy
Jjsou navzijem spojeny ocelovymi zaomitanymi pdsy. v pfistavbé jsou Spalety dievéné.
Meziokenni parapetni ¢ast je dievéna dvojdilna s vyraznym profilem zlabku n asraZenou a
zateklou vodu. Vnitini parapetni deska je jednoducha tloustky 30 mm s obloukovym ¢elem a
profiolovanou listou pod deskou. Vngjsi parapety jsou nové, klempitsky oplechované, avsak
na nekterych mistech je oplechovani praskI¢. proto doporuéuji prasklé ¢asti opravit.

Ramy a kifdla jsou pravdépodobné vyrobeny z mékkého borového dieva. Kiidla jsou ztuzena
ocelovymi rohovniky. Profilace rama a kfidel v hlavni budove je jednoducha s pouhym
zaoblenim hran. Jednoduchymi pésky Jsou dekorovany pouze vnéjsi sloupky. Vngjsi horni i
spodni kifdla maji okapnici.

Zaveésy oken jsou véilcované s dekorativnim profilovanim profilovanym ukonéenim.

Okenni vyplné jsou dovniti oteviravé. uzavieni Je jednoduché s jazyckovym kovanim
ovladanym pulolivou s protiplechem v pevném sloupku nebo dvojkiidlé s roZvorovym
mechanismem skrytym v klapacce. Pro zajisteni kiidel v oteviené poloze jsou do parapetu
zapustény mechanické zaskocky v hlavni budové Zelezné, ve vile mosazné. Zaskocky jsou
celkem ve tiech riznych provedenich.

Klicky jsou mosazné. Pro rozvory jsou pouzity asymetrické olivy. které jsou srozvoru
nerozebiratelné spojeny. Pro jednoduché jazyckové uzavirani Jsou pouzity pulolivy rozlisené
pro pravy a levy smysl otvirani. Kiidla s palolivami jsou doplnéna mosaznymi narazniky.
Néktera horni kiidla jsou vyklopnd ovladand pdkovym mechanismem s mosaznou
profilovanou rukojeti.

Prvni puvodni néatér oken byl Sedozeleny, jak dokazuje spodni vrstva natéru veétsiny oken,
nyni je v odstinu slonové kosti.

Tyto okna tvoii podstatnou ¢ast oken. v mensi mife jsou zastoupena okny jednoduchymi,
atypickymi a novodobymi. Nové okna jsou ve spojovaci chodbe, suterénu a na WC. Jedna se
0 kyvna zdvojena okna.

Dochovany stav:

Okna nebyla v minulosti piilis udrzovana a natéry jsou jiz dozilé. Na nékterych mistech
dochazi k destrukci dievéného materialu. Nejvice zastoupena jsou okapnice, spodni ram okna,
Stulp okna, horni poutec a sloupek ramu. Nékteré okenni kiidla nejsou doviena nékolik
mesict a poté dochazi k jejich krouceni okennich kiidel viivem povetrnostnich a vlhkostnich
podminek. Vlhkosti jsou také poskozeny okenni parapety ve $paleté oken. Veskeré okenni
mosazné klicky jsou uspinény nétérem a jsou zaslé, poptipadé zatuhlé. Nefunkéni jsou také
skoro viechny pakové zavirace, jejich ovladani je uSpinéné natérem a v pohyblivych ¢astech
mechanismu je barva. Nefunkéni je také vétgina zaskoCek, které jsou zaneseny barvou.

Sklo je z vetsi ¢asti pavodni, eventualne prasklé tabulky jsou nahrazeny novym sklem typu
»float™. Sklenaiské tmely na okennich vyplnich jsou rozpadlé.
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Doporuceny postup opravy:

Pred zapocetim komplexnich oprav bude provedeno jedno okno jako vzorové. které bude
odsouhlaseno zistupcem pamétkové péce a investorem. Priprava podkladu ovliviiuje kvalitu a
zivotnost novych povrchovych uprav. Pred aplikaci nového natéru je potieba povrch
stavebniho prvku zbavit necistot a mastnoty. eventualné odstranit nevyhovujici starsi
povrchové tpravy. U kovovych ¢asti je nutné a prvka je nutné odstranit lokalné korozni
produkty a prokorodované vrstvy az na kovovy podklad. Po o¢isténi je tieba kovovy dil omyt
a odmastit. Omytim se povrch kovu zbavi rozpustnych soli, ptipadné zbytku pouzitych
prostiedki.

Veskeré okenni mosazné klicky jsou uspinény natérem, proto budou chemicky oc¢isteény od
natéru. Protoze neni mozné kicky demontovat, Jje nutné, aby chemické ¢isténi probihalo piimo
na namontovanych kfidlech. Taktéz budou ¢isteny vSechny zaskocky. Nefunkéni pakové
zavirate budou v pohyblivych ¢dstech zbaveny barvy a promazény grafitovym maziven.
Mosazné ovladani pakovych zavira¢i bude chemicky oSetieno od barvy a ostatni ¢asti
mechanismu natfeny zakladnim nétérem a poté vrchnim natérem.

V piipad¢ povétrnostni degradace dieva s charakterickym $edym zabarvenim by mél byt
sbrousen. V piipadé nutnosti sbrouseni dieva do vets hloubky je vhodné pristoupit k zasahu
v podobé vyrovnani povrchu tmelenim. Ocistény povreh by mél byt pied aplikaci nového
natéru sjednocen jemnym sbrousenim pomoci béznych brusnych papiri. Postupuje se pfitom
od hrubsiho k jemné&jsimu. P pracovnim postupu je poticba zamezit mechanickému
poskozeni sklenénych vyplni oken pred nezadoucim pretienim folii nebo malitskou paskou.
Pii opravach musi byt pouzivan stejny druh materidlu, popiipadé material. ktery je svym
slozenim a vlastnostmi pavodnimu materialu co mozno nejblizsi. Pro pouZiti oprav se pouziva
vyhradn¢ dfevo kvalitni, bez suka. husté, vyschlé. Také spojovaci prostiedky by méli
odpovidat autentickému provedeni. Kvalita realizace zavisi predevs§im na zodpovédnosti a
odborné zkusenosti femeslniku. Prilis velké otvory v dfevénych kiidlech a ramech. ve kterych
JiZ nelze hiebiky nebo vruty fadné upevnit, Ize vyspravit vlepenim dievénych kolicki, Ty by
nemely byt nahrazovany kovovymi spojovacimi prvky. Chybgjici kované hiebiky a nyty i
klasické vruty by pak nemély byt nahrazovany novéjsimi pramyslovymi vyrobky. Velmi
nevhodné je pouziti napiiklad vruti s kiizovym zafezem. Pii nahrazovani chybgjicich nebo
znicenych dfevénych okapnic. klapacek Je tieba peclivé dodrzovat pavodni rozméry i
profilaci a pokud mozno i zpisob spojeni. Musi se spojit natérem nova a puvodni ¢ast
konstrukei. aby nebyl narusen jeji celkovy vyraz. Oprava zaskleni by mélo odpovidat
tradi¢nimu provedeni do drazky v dievéném profilu a upevnéno sklendiskym tmelem.

Oprava svésenych kiidel v zavésech v dasledku uvolnéni nebo posunuti zavésu ztézuje.
pripadn¢ zcela znemoziuje jejich otvirani a zavirani. Tuto zdvadu lze napravit opétovnym
upevnénim uvolnénych zavési nebo jejich posunutim do puvodni polohy. Néktera kiidla je
nutné mirn¢ ohoblovat, jelikoZ jsou pokroucena, popiipad¢ je zbavit natéru v misté styku
kridla s rimem, kde jsou kifdla zalepena.

Oprava nebo vyména zni¢eného dreveného spodniho vodorovného vlysu okenniho kiidla
nebo osazovaciho rdmu. Neni-li dievo zniceno v celé tloust'ce profilu, je vhodné ram kiidla
nerozebirat, ale pouze odstranit znicenou vrstvu dieva a profil doplnit novym dievem. Pokud
Jje ovsem nebytné nutné vymenit celou spodni ¢ast kfidla je nutné piedem opatrné sejmout
spodni rohovniky a vyrazit kolicky spojujici spodni vlys s vlysy svislymi. Poté spodni c¢ast
vysunout. Pii vyrobé nového spodniho vlysu je zapotiebi dusledné dodrzet pavodni profilaci.
Cep nového spodniho vlysu je posléze vsazen do drazek v puvodnich svislych vlysech.
Spojeni zajisti znovu novy zarazeny koli¢ek. Kolicek se nesmi lepit. aby bylo mozné
opétovné rozebrani. Spoj zpevni znovu osazeny rohovnik. branici deformaci ramu kiidla., U
vngjsich dovnité otviravych oken je nutné zacepovat novou okapnici na spodni strané
opatfenou drazkou pro odkapavani vody.
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Nastaveni poskozenych dievénych svislych vlysi okenniho kifdla nebo osazovaciho ramu.
Zcela zni¢ené spodni konce svislych vlyst jsou po odfiznuti nahrazeny drevénymi protézami
stejného profilu. Spojeni t&chto protéz s piivodnim ramem lze provést sc¢epovanim. Veskeré
lepidlo pouzité pii oprave dievénych prvki by mélo umoznit jejich opétovné rozebrani pii
opravé nasledujici. Lepidlo by melo byt disperzni s piisadou proti vlivim vlhkosti. Neni
vhodné pouzivat lepidla na bazi epoxidové pryskyfice.

Odstranovani starsich natéra:

Star$i natéry je nutné odstranit. protoze dochazi k jejich odlupovani a rozsahlejsimu
rozpraskani. Pro odstrailovani nitéru jsou zvoleny dva zpusoby. Navrzen Je prevazne zpusob
na odstranovani brousenim, jelikoz se na dievénych prveich objevuje zasedlé dievo. které je
nutné odstranit pouze brousenim.

A) Vprvnim piipadé je odstranéni mechanicky. kde jsou pouzity brusné papiry a
specidlni Skrabky tvarované podle profilu prvku. Odpryskané ¢i zpuchielé casti lze
snadno odstranit $pachtli nebo $krabkou. Vibracni. ¢i pasové brusky se pouzivaji
k odstranéni nevyhovujiciho natéru z vétsich ploch. kde je piflis naroéné pouzit jiné.
Setrn¢jsi metody. Tato metoda je zvolena, jelikoZ je zde patrna destrukce dieva a je ho
nutné také zbrousit a odstranit charakteristické Sedé zabarveni. Pii brouseni je je ticba
zabranit poruseni. zmén¢ nebo zne€itelnéni nékdy velmi jemné profilace okennich
kfidel a rama. Na devéné ramy a okenice by za Zadnych okolnosti nemeély byt pouzity
automatické rota¢ni brusky. nebot” mohou material poskodit.

B) Vdruhém piipad¢ je odstranéni vyuzivajici zvysené teploty, kde lze starsi natéry
snadno zmekeit horkovzdusnou pistoli. Zmékéeny natér je mozné nasledné odstranit
Spachtli nebo podobnym nastrojem. Pii tomto postupu Je velmi dulezité chranit
sklenéné vypln¢ oken pied nahlymi zménami teploty. Lze tak uginit peclivym
zakrytim  vlhkym hadrem, popiipadé hlinikovou folii. Techniky vyuzivajici
k odstranéni starych natéra otevieny plamen jsou nezadouci.

Pracovni postup:

Odstranéni natéru brousenim - Po odstranéni natéru brougenim je nutné, abychom se dostali
az na tvrdé soudrzné dievo. Brusny papir pouzivame od hrubsiho k jemnéjsimu. V pripadé
vyskytu zvyseného obsahu pryskyfic dieva je nutné. abychom je nejdifve odstranili
nitrofedidlem C 6000. Dale odstranime nesoudrzné kousky sklenafského tmelu. Poté je nutné,
abychom ochranili sklenéné vypIné okennich kiidel. proto je oblepime maliiskou paskou.
Dalsim postupem bude naneseni $tétcem penetraéni vrstvy UNIBAL O 1000 FERMEY
NAPOUSTECI. po cca 20 minutich vytreni prebytecné fermeze tak, aby na povrchu nezustal
leskly natér. (zasychani je cca 48 hod.). Tento natér nam zajiStuje stejnomérnou savost
podkladu a vy3si ochranu dieva pied napadenim dieva plisnémi, houbami a hmyzem.
Penetracni natér se nanasi na ¢isté, suché, dobie obrousené dievo s max. vihkosti do 12%.
zbavené zbytkt pryskyfic. Po zaschnuti cca 48 hodin se penetracni natér musi piebrousit
jemnym brusnym papirem a teprve potom aplikovat sklendisky tmel KITTFORT
SKLENARSKY TMEL O 5500 na opravu zaskleni. Mensi nerovnosti v dievénych
konstrukcich lze zatmelit tmelem KITTFORT DREVOKIT. po zaschnuti cca 2-12 hod.
prebrousime brusnym papirem. Po prebrouseni tmelu nanasime prvni zdkladni natér
LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZAKILAD. doba schnuti je cca 6 hod. Po zaschnuti se
piebrousi jemnym brusnym papirem a pietie se druhou vrstvou natéru LAZUROL S 2060
OKNOBAL ZAKLAD. Po zaschnuti cca 6 hod. se op¢t nater piebrousi jemnym brusnym
papirem. Poté je mozné nanaset prvni vrstvu kryciho natéru LAZUROL U 2015 OKNOBAL
EMAIL, po zaschnuti cca 10 hod. je mozné provadét posledni natér stejné¢ho produktu.
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Odstranéni nétéru opdlenim - Po odstranéni natéru opalenim je nutné, abychom dfevény
povrch piebrousili brusnym papirem a dostali se az na tvrdé soudrzné drevo. Brusny papir
pouzivame od hrubsiho k jemnej$imu. V piipadé vyskytu zvyseného obsahu pryskyfic dieva
je nutné, abychom je nejdrive odstranili nitrofedidlem C 6000. Dale odstranime nesoudriné
kousky sklendiské¢ho tmelu. Poté je nutné, abychom ochranili sklenéné vypln¢ okennich
kridel, proto je oblepime maliiskou paskou. Dalim postupem bude naneseni 3tétcem
penetracni vrstvy UNIBAL O 1000 FERMEZ NAPOUSTECI. po cca 20 minutach vytieni
prebytecné fermeze tak. aby na povrchu nezistal leskly natér. (zasychéani je cca 48 hod.).
Tento natér nam zajistuje stejnomérmou savost podkladu a vy33i ochranu dieva pred
napadenim dieva plisnémi, houbami a hmyzem. Penetrac¢ni natér se nanasi na ¢isté. suché.
dobie obrousené dievo s max. vlhkosti do 12%. zbavené zbytku pryskyfic. Po zaschnuti cca
48 hodin se penetrac¢ni natér musi piebrousit jemnym brusnym papirem a teprve potom
aplikovat sklenarsky tmel KITTFORT SKLENARSKY TMEL O 5500 na opravu zaskleni.
Mensi nerovnosti v dievénych konstrukeich Ize zatmelit tmelem KITTFORT DREVOKIT. po
zaschnuti cca 2-12 hod. piebrousime brusnym papirem. Po prebrouseni tmelu nanasime prvni
zakladni nater LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZAKI.AD. doba schnuti je cca 6 hod. Po
zaschnuti se prebrousi jemnym brusnym papirem a pietic se druhou vrstvou natéru
LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZAKLAD. Po zaschnuti cca 6 hod. se opét nater piebrousi
jemnym brusnym papirem. Poté je moZné nanaset prvni vrstvu kryciho natéru LAZUROL U
2015 OKNOBAL EMAIL. po zaschnuti cca 10 hod. je mozné provadet posledni natér
stejného produktu.

Odstranéni natéru kovovych prvka (mimo mosaznych klicek) — odstranéni barvy z kovovvch
prvki muzeme provadét brousenim, nebo odstranovacem starych natéra P 8213, Pii pouziti
odstranovace starych natéra je pracovni postup takovy. ze se $tétcem nanese na pretrenou
cast. Vzhledem k vysoké viskozité dobfe drzi i na vertikalnich plochach. Po 15-45 minutach
Je mozné natér odstranit jemnym brusnym karta¢ekem (meédénym-je nutné. aby nedoslo
k nezhodnoceni ocelovych prvki). Pokud se na povrchu nachazi vice vrstev., je nutné postup
opakovat. Posledni zbytky natéru mohou byt odstranény vodou nebo fedidlem C 6000 &
pripravkem P 6401 Aceton k dosazeni dokonale ¢istého povrchu. Po provedeni odstranéni
natéru je nutné povrch dokonale odmastit a je mozné nanést 2x zakladni natér LAZUROL
S 2060 OKNOBAL ZAKLAD, mezi natéry musi byt min. prestavka 6 a vice hodin. Po
zaschnuti je mozné aplikovat 2x vrchni natér LAZUROL U 20156 OKNOBAIL EMAIL.

Odstraneéni natéru kovovych prvkua (okenni mosazné klicky) - odstranéni barvy z kovovych
prvki mazeme provést odstraniovacem starych natera P 8213. Pii pouziti odstranovace starych
natéru je pracovni postup takovy, Ze se §tétcem nanese na pietienou ¢ast. Vzhledem k vysoké
viskozit¢ dobfe drzi i na vertikalnich plochdch. Po 15-45 minutach je mozné natér odstranit
jemnym hadrem (je nutné, aby nedoilo k nezhodnoceni mosaznych klicek). Pokud se na
povrchu nachazi vice vrstev, je nutné postup opakovat. Posledni zbytky natéru mohou bvt
odstranény vodou.

V piipadé chybg¢jicich okennich mosaznych kli¢ek budou vyrobeny repliky ve stejném tvaru a
materidlu. Je nutné provedeni jednoho kusu vzorku pied zahdjenim vyroby.

Barevné provedeni:

Barevné provedeni veskerych natéra¢skych praci bude v odsouhlaseno po provedeni
zkuSebniho vzorku. Varianty odstinu budou a) 6003 — slonové kost. nebo b) Sedozeleny
odstin, ktery uré¢i investor.
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Tésnéni oken:

Silikové tésneni se aplikuje do vyfrézované drazky vsech dfevénych typt oken. Montuje se
mezi kifdlo okna a rdm okna do drizky. ktera se frézuje frézou s odsavanim piimo na miste.
Do této drazky se zatla¢i vhodny pramér tésnéni(4 - 12 mm). coz umoziuje snadnou
demontaz a montaz. napf. pii natirani oken. Barevné provedeni ur¢i investor po rozhodnuti
barvy oken. Pokud se bude tésnéni realizovat. je nutné provedeni frézovani pied natérem
penetrac¢niho natéru.

Vliv stavby na zivotni prostedi a feSeni jeji ochrany

S odpadem vzniklym pii stavebnich pracich. dle predlozené projektové dokumentace, bude
naloZeno v souladu se zikonem 185/2001 Sb.. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdéjsich zmeén (ddle jen zdkona o odpadech) a jeho provadécich predpisi.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniki

Pii provadéni veskerych stavebnich praci je tieba se ridit zavaznymi ustanovenimi platnych
norem a podminkami bezpecnosti prace. obsazené v Zakoniku préce, vyhlaskou Ceského
radu bezpecnosti prace a Ceského banského tiadu o bezpecnosti prace a technickych
zatizenich pfi stavebnich pracich ¢. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované. vyhlasku CUBP
C.48/82 —cast 1,2, 12 a 13 a zakon CNR ¢&. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 37/86 Sb.
Vsichni zGcastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahdjenim praci. Dale jsou
povinni pouZivat pii praci predepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych piedpisi.

Likvidace odpadu a obali

Pouzity. fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadt. Obaly se
zbytky vyrobki namisté ur¢eném k odkladéni osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi
odpady. Ddle viz. bezpe¢nostni listy jednotlivych vyrobku.
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a) stanoviska a posudky :

1) Zivnostensky list

2) Osvédceni o autorizaci

3) Technicky list - UNIBAL O 1000 FERMEZ NAPOUSTECT

4) Technicky list - LAZUROL S 2060 OKNOBAL ZAKILAD

5) Technicky list - LAZUROL U 2015 OKNOBAL EMAIL

6) Technicky list — ODSTRANOVAC STARYCH NATERU P 8213
7) Technicky list —= KITTFORT DREVOKIT

8) Technicky list — KITTFORT SKLENARSKY TMEL O 5500
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

Cislo 26186
vdaneé
Ceskou komorou autorizovanych inzenvru a techniku

cmnych ve vystavhe

podle zakona CNR ¢ 36071992 Sh
Ing. Zdenék Kubanek
jpeno @ piijmen

rodng Gislo

autorizovanym inzenvrem

v obhoru

pozemni stavby

Voseznamu autorizovanveh osob vedeném CRATT e veden pod ¢islem

Autornizace Je udelena ke d
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Smés vysychavych oleji v lakovém benzinu s pridavkem susidel.

Pouziva se zejména k zakladnimu napousténi dfeva, omitek a jinych savych podkladd, pod dalsi natéry
olejovymi, syntetickymi nebo disperznimi natérovymi hmotami. Zajistuje dokonalou pfilnavost vrchnich natérd a
tim chrani podklad pfed nepfiznivym piisobenim povétrnostnich vlivi.

0000 - transparentni, v pfirodni barvé podle pouzitych surovin

Podklad: drevo, dievotfiska, zdivo

Prostredi: interiér, exteriér
Priklady: drevéné obloZeni, podhledy, strop, nabytek, tramy, okna, dfevéné zarubné, betonové podlahy a

zdivo, obloZeni a podlahy z devovlaknitych desek.

Drevo musi byt pied aplikaci &isté, suché, dobfe obrousené, o vihkosti max. 12%, zbavené zbytku pryskyfic.
Drevo se zvySenym obsahem pryskyfic ( modfin, borovice ) musi byt pfredem zbaveno viech vyronu pryskyiic,
napf. vymytim nitrofedidlem C 6000. Na kvalité predupravy dieva zavisi celkovy vzhled koneéné povrchové
Upravy dieva a také celkova Zivotnost natérového systemu.

Barevny natér dieva :

1) napousténi UNIBALEM O 1000 FERMEZ NAPOUSTEC
- Po cca 20 min vytfeni piebyteéné fermeze tak, aby na povrchu nezulstal leskly natér
- zasychani 48 h

2) 1-2x UNIBAL O 2025 FERMEZOVA BARVA

3) 1-2x email synteticky INDUSTROL S 2013 UNIVERZAL

Strikani, valecek, stétec, maceni

Barva (Gardner) : max. 11

Vytokova doba z poharku : max. 20 s

Obsah netékavych slozek : cca 70% hmotn.

Teoreticka vydatnost : cca 7 m*/1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu

Hustota : 880 kg/m3

Obsah netékavych latek : 61 % objem.

VOC : 0.30 kg/kg fermeze

TOC : 0,26 kg/kg fermeze

Kategorie : A/h

Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1.1.2010 : 750
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu piipraveném k pouziti v g/l: 264

Zaschly proti prachu do 20 hodin
S 6006, S 6001 strikani

Viyrobek si uchovava uzitné viastnosti 5 let od data vyroby, v puvodnim neotevieném obalu. Skladujte v suchém
skladu pfi teploté 5 -25 °C.

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadi. Obaly se zbytky vyrobku
odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadi nebo piedejte osobé opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz bezpecnostni list vyrobku.

Vyrobek obsahuje nizkovrouci hydrogenovany benzin.
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Klasifikace: Hoflavy. Nebezpeény pro zivotni prostredi.
Oznaceni vystraznym symbolem : N
Dale viz bezpeénostni list vyrobku.

Tyto ddaje jsou iidaji orientacnimi a jejich presnost je ovlivnéna viastnostmi riznyeh materidli a nepredpoklidanymi viivy pri
pracovini. Zpracovatel — aplikdtor nese odpovédnost za sprivné pouZiti virobku podle ndvodu k poufiti a za spravaon aplikaci
ndtérového systému, tj. musi vidy zhodnotit vechny podminky aplikace a zpracovini, které by mohly ovlivnit konecnou kvalitu povrehove
tpravy.  Proto doporucujeme zpracovateli provést vidy ckousku na konkrémi pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. Vyse
uvedené tidaje jsou tidaji, které oviiviui konkrémni pracovni podminky a proto nezaklddaji pravad ndrok. Informace nad rdmec tohoto
katalogového listu je tieba konzultovat s wrebcem.

Vyrobee si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez predehoziho upozornéni,

Vyrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o0., Skrchov 1,679 61 Letovice, Ceska republika, 1C; 43420371
tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,
http://www.teluria.cz

ODBORNA PORADNA: + 420 721 108 877
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LAZUROL® S 2060 OKNOBAL ZAKLAD

Barva synteticka zakladni rychleschnouci

Slozeni a charakteristika vyrobku:

Disperze pigmentt a pinidel v roztoku alkydové pryskyfice v organickych rozpoustédlech s pfidavkem susidel.
Barva je urena k zakladnim a podkladovym natérim dfeva. Vynika velmi dobrou kryvosti, dobrym rozlivem,
rychlym zasychanim.

Odstiny:
0100 - bila

PouZziti:

Podklad: drevo, dievovlaknité desky

Prostredi: interiér, exteriér — dle natérového postupu

Priklady: dievéna okna a zarubné, dvefre, difevény nabytek vcetné kuchynského obloZeni ze dieva a
drevovlaknitych desek

Priprava podkladu:

Dfevo musi byt pred aplikaci Cisté, suché, dobfe obrousené, o vihkosti max. 12%, zbavené zbytka pryskyfic.
Dfevo se zvySenym obsahem pryskyfic ( modfin, borovice ) musi byt pfedem zbaveno v8ech vyronu pryskyfic,
napf. vymytim nitrofedidlem C 6000. Na kvalité pfedupravy dieva zavisi celkovy vzhled koneéné povrchove
upravy dieva a také celkova zZivotnost natérového systému.

Povrch dieva je nutné nejprve napustit vhodnym napoustédlem, které zajistuje stejnromérnou savost podkladu a
vy88i ochranu dfeva ( v pfipadé pouziti fungicidniho napoustédla i ochranu proti napadeni dfeva plisnémi,
houbami a hmyzem ). Nasledn& je nutné povrch dfeva prebrousit jemnym brusnym papirem a pak teprve
aplikovat zakladni barvu na drevo.

Pfi renovacnich natérech je nutné dfevo zbavit starych nepfilnavych natéra a zajistit dobrou pevnost podkladu (
pfi celkovém odstranéni starého natéru se novy natér provadi postupné, véetné napousténi dreva ).

Je doporuceno dodrzovat cely natérovy systém dle katalogového listu vyrobce.

Priklad natérového postupu:

Vnitrni natér dreva

1. 1x napousténi podkladu lazurovacim lakem S 1023 LAZUROL CLASSIC nebo NAPOUSTECI FERMEZI O
1000 UNIBAL,

24 hodin zasychani, pfebrouseni;

2. 1-2x barva synteticka zakladni rychleschnouci S 2060 OKNOBAL ZAKLAD (doporuéeny interval mezi natéry 6

a vice hodin), optimalni tloustka jedné vrstvy 30-35 mikrometru, piebrouseni;

3. 1x email uretanizovany U 2015 LAZUROL OKNOBAL EMAIL nebo synteticky univerzalni rychleschnouci email

S 2071

INDUSTROL PLUS, U 2129 UNIKOL.

Venkovni natér dreva

1. 1x napousténi podkladu fungicidnim napoustédlem S 1033 LAZUROL IMPREGNACNI ZAKL,24 hodin
zasychani;prebrouseni

2. 1-2x barva syntetickd zékladni rychleschnouci S 2060 (doporuceny interval mezi natéry 6 a vice hodin),

optimalni tloustka jedné vrstvy 30-35 mikrometr(, prebrouseni;

3. 1x email uretanizovany U 2015 LAZUROL OKNOBAL nebo synteticky univerzalni rychleschnouci email S

2071

INDUSTROL PLUS, U 2129 UNIKOL.

Béhem doby aplikace a po celou dobu schnuti musi byt minimalni teplota ovzdusi a podkladu +5°C, maximalné
pak 40°C. Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je +18°C az +23°C a relativni vihkost vzduchu 40 —
70%. Nizsi teplota a vySsi relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfilis silna vrstva nanaseného filmu
vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.

Doporucené zpusoby aplikace:
Strikani, stétec, valecek, maceni, polévani

Parametry natérove hmoty:

Vytokova doba z poharku (& 4 mm) :100 - 250 s
Obsah netékavych slozek : min 78 % hmotn.
Teoreticka vydatnost :15 -17 m*/1 litr v jedneé vrstvé

Hodnoty pro stanoveni emisnich limita:
Hustota 11550 kg/m"

Obsah netékavych latek : 56 % objem.
VOC: 0,22 kg/kg barvy
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TOC: 0,20 kg/kg barvy

Kategorie : A/g

Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1.1.2010: 350

Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouZiti (po nafedéni 3% hmotn. S 6006) v g/l: 349

Vliastnosti zaschlého natéru:

Lesk : stupen 4-5

Tvrdost kyvadlovym pfistrojem po 5d :od 12 %
Kryvost stupen :nejvice 2

Prilnavost mfizkovym fezem : stupen 0-1

Zasychani:
Zaschly proti prachu do 2 hodin, proschly do 6 hodin

Redidlo:
S 6006, S 6006 D
Strikani S 6001

Skladovatelnost:
Vyrobek si uchovava uzitné viastnosti 5 let od data vyroby, v pavodnim neotevieném obalu. Skladujte v suchém
skladu pri teploté 5-25 °C.

Likvidace odpadu a obalu:

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadlu. Obaly se zbytky vyrobku
odkladejte na misté ur€eném obci k odkladani nebezpecnych odpadi nebo predejte osobé& opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz bezpeénostni list vyrobku.

Upozornéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi:

Vyrobek obsahuje benzinovou frakci hydrogenovanou tézkou, 2-Butoxyethan-1-ol.
Klasifikace : Hoflavy.

Oznaéeni vystraznym symbolem : -

Dale viz bezpetnostni list vyrobku.

Tyto tidaje jsou tidaji orientacnimi a jejich presnost je ovlivnéna viastnostmi raznych materidlic a nepredpoklidanymi viivy pri
zpracovini. Zpracovatel — aplikdtor nese odpovédnost za spravné pouZiti virebku podle ndvodu k pouZiti a za sprivnou aplikaci
ndtérového systému, 1. musi vidy zhodnotit viechny podminky aplikace a zpracovini, kieré by mohly oviivnit koneénou kvalitu povrchové
tpravy. Proto doporucujeme zpracovateli provést vidy ckousku na konkréti pracovni podminky a druh aplikovaného povrehu. Vise
uvedend wdaje jsou tidaji, které ovliviiuji konkrémi pracovni podminky a proto nezaklidaji pravai ndrok. Informace nad rdamec tohoto
katalogového listu je tfeba konzultovat s virobeem.

Vyrobee si vphrazuje prave na zménu v katalogovych listech bez predchoziho upozornénd.

Vyrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Ceska republika, 1C: 43420371
tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,
http://www.teluria.cz

ODBORNA PORADNA: + 426 721 108 877
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Disperze anorganickych a organickych pigmenta v roztoku uretanizovaného alkydu v organickych rozpoustédliech
s prisadou aditiv a UV stabilizatoru.

Email se vyznacCuje vybornymi mechanickymi vlastnostmi, vysokou kryvosti a odolnosti UV zafeni, vybornou
plasticitou, velmi rychlym zasychanim a vysokym leskem. Email se dobfe roztira, pfi aplikaci netvori zavésy a ma
vynikajici slévatelnost. Bily odstin se vyznacuje vysokou bélosti.

1000 — bily, 2800 — palisandr, 6003 — slonova kost

Podklad: dfevo, dievotfiska, sololitové desky

Prostiedi: interiér, exteriér
Priklady: natéry oken, okenic, dvefi, dfevénych zarubni, riznych oblozeni, podhledd, nabytku

(i zahradniho), plota.

Priprava podkiadu

Dfevo musi byt pifed aplikaci Cisté, suché, dobfe obrousené, o vihkosti max. 12%, zbavené zbytku pryskyfic.
Drevo se zvySenym obsahem pryskyfic ( modfin, borovice ) musi byt pfedem zbaveno vdech vyrona pryskyfic,
napf. vymytim nitrofedidlem C 6000. Na kvalité predupravy dieva zavisi celkovy vzhled konecné povrchové
upravy dreva a take celkova zivotnost natérového systému.

Povrch dreva je nutné nejprve napustit vhodnym napoustédlem, které zajistuje stejnomérnou savost podkladu a
vy§Si ochranu dfeva ( v pfipadé pouziti fungicidniho napoustédia i ochranu proti napadeni drfeva plisnémi,
houbami a hmyzem ). Nésledné je nutné povrch dfeva prebrousit jemnym brusnym papirem a pak aplikovat
zakladni barvu na drevo.

Pfi renovacnich natérech je nutné drevo zbavit starych nepfilnavych natért a zajistit dobrou pevnost podkladu (
pfi celkovém odstranéni starého natéru se novy natér provadi postupné, véetné napousténi dieva ).

Je doporuceno dodrzovat cely natérovy systém dle katalogového listu vyrobce.

Priklad natérového postupu na drevo :

1.1-2x lak lazurovaci LAZUROL CLASSIC S§1023, pro dosaZeni ochrany pred dievokaznymi houbami a
plisnémi je vhodné pouzit jako napoustéci natér LAZUROL IMPREGNACNI ZAKLAD S 1033.

2.1-2x barva synteticka zakladni S 2070 PRAGOPRIMER PLUS

3.1-2x email na okna U 2015 LAZUROL OKNOBAL v optimalni tloustce 35um

Pro vytvoreni dlouhodobé ucinnosti natéru je vhodné email aplikovat ve dvou tencich vrstvach. Natér v tloustce
30-35 um lze

pretirat za 10 hodin od zhotoveni prvni vrstvy pfi teploté 20-25 °C .Pii vétsi tloustce vrstvy je potieba interval

mezi natéry prodlouzit.

Béhem doby aplikace a po celou dobu schnuti musi byt minimalni teplota ovzdusi a podkladu +5°C, maximalné
pak 40°C. Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je +18°C az +23°C a relativni vihkost vzduchu 40 —
70%. Niz§i teplota a vy$Si relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfilis silna vrstva nanaseného filmu
vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.

Na ucelené plochy pouzivejte vzdy material z jedné vyrobni Sarze. Pfi uziti stejné vyrobni §arze je zarucen stejny

barevny odstin. Pfed pouzitim se obsah dukladné promicha.

Doporucene zopusobyv apl

Stfikani, stétec

Obsah netékavych sloZzek nejméné (1h pfi 125°C): min. 66 % hmotn.
Teoreticka vydatnost v jedné vrstvé: 15-17 m*/1 litr

Hustota : 1180 kg.’m3
Obsah netékavych latek : 52% objem.
VOC: 0,24 kg/kg emailu
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TOC: 0,20 kg/kg emailu

Kategorie : A/d

Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1.1.2010 : 300
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l: 299

A/

QS ZdS(C

Lesk : stuped 12
Kryvost : stupen 1
Tvrdost kyvadlovym pristrojem po 5 d : od 12%

Zaschly proti prachu do 4 hodin, proschly do 8 hodin
S 6006
skladovatelnost.

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v pavodnim neotevieném obalu. Skladujte v suchém
skladu pfi teploté 5-25 °C.

Pouzity, fédné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku
odkladejte na misté ur€eném obci k odkladani nebezpecénych odpadd nebo pfedejte osob& opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz bezpecnostni list vyrobku.

Obsahuje benzinovou frakci hydrogenovanou tézkou. Obsahuje butanonoxim a kobaltnatou sul kyseliny 2-
ethylhexanové. Maze vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace pripravku : Hoflavy.

Oznaceni vystraznym symbolem : -

Dale viz bezpectnostni list vyrobku.

Tyto fidaje jsou tdaji orientacnimi a jejich presnost je ovlivnéna viastnostmi riznyeh materidlic a nepedpoklidanymi viivy pfi
spracovini. Zpracovatel — aplikdtor nese odpovédnost za spravné pouiiti virobku podle ndvodu k pouZiti a za spravaou aplikaci
ndtérového systému, tf. musi vidy zhodnotit viechny podminky aplikace a zpracovini, které by mohly oviivnit koneénou kvalitu povrehové
tipravy.  Proto doporucujeme cpracovateli provést vidy zkousku na konkrétni pracovni podminky a drult aplikovandho pevrchu. Vyise
uvedené tidaje jsou udaji, které oviiviiui konkrénd pracovai podminky a proto nezaklidaji pravai ndrok. Informace nad rdamee tohoto
katalogového listu je treba konzultovar s virobcem.

Vyrobee si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovieh listech bez predchoziho upozornéni.

Vyrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Ceska republika, IC: 43420371
tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,
http://www.teluria.cz

ODBORNA PORADNA: + 420 721 108 877
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Slozeni a charakteristika vyrobku:
Odstranovac starych natéru je smés organickych rozpoustédel. Pouziva se k odstranovani starych vrstev natéru
ze dreva, kovu (kromé hliniku) nebo kamene. Je vhodny k odstranovani olejovych, alkydovych, latexovych,

syntetickych, nitrocelulézovych a dvouslozkovych natéru.

Doporucené zpusoby aplikace:

Nanasi se jemnym §tétcem s dlouhym vlasem na starou vrstvu natéru. Vzhledem k vysoke viskozité odstranovac
dobfe drZi na vertikalnich plochach. Po 15 — 45 minutach se mohou staré vrstvy odstranit ocelovou Skrabkou.
Pokud se na povrchu nachazi vice vrstev natéru, je nutné postup opakovat. Posledni zbytky natéru mohou byt
odstranény vodou nebo fedidlem C 6000 ¢&i pripravkem P 6401 Aceton k dosazeni dokonale Cistého povrchu.
Spotieba je 1kgna3-5 m? povrchu.

Dulezite upozornéni.
PFi manipulaci s timto vyrobkem pouzivejte ochranné pomticky a prostiedky.
Nepouzivejte ani neskladujte pfi teploté pod 0°C, chrante pfed prfimym slune¢nim zafenim, teplem a zdroji

zapaleni.

Parametry :

Vzhled : viskdzni kapalina

Barva : bezbarvy

Hustota : 0,996 g/cm’ pfi 20°C
Rozpustnost ve vodé : nerozpustny

Hodnoty pro stanoveni emisnich limitu:
Hustota : 0,996 g/cm” pfi 20°C

VOC: 0,75 kg/kg odstranovace

TOC: 0,43 kg/kg odstrafovace

Skladovatelnost:

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 36 mésicl od data vyroby, v plvodnim neotevieném obalu. Skladujte v
suchéem skladu pri teploté 5-25 °C.

Likvidace odpadu a obalu:

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejie na sbérné misto obalovych odpada. Obaly se zbytky vyrobku
odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpecnych odpadu nebo predejte osobé& opravnéné k
nakladani s nebezpecnymi odpady. Déle viz bezpecnostni list vyrobku.

Upozornéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi:

Obsahuje benzinovou frakci (ropnou) hydrogenovanou, tézkou, butylacetat, butanon, izotridekanol
(trimethyldecylalkohol) etoxylovany.

Klasifikace pfipravku : Horlavy.

Oznaceni vystraznym symbolem : Bez symbolu

Dale viz bezpecnostni list vyrobku.

Distributor: 5 }

BARVY A LAKY HOSTIVAR a.s. IC: 26765306

Adresa : Primyslova 1472/11, Praha 10 Hostivaf, CZ-102 19 Ceska republika,

Tel: +420 2710 84 111, +420 2965 84 111, Fax: +420 272 70 64 72, E-mail:bal@bal.cz Http:www.bal.cz

ODBORNA PORADNA: + 420 721 108 877

Pasport okennich vyplni Gymnazium, Komenského 779, 288 40 Nymburk



KI

tmely a barvy nejuy3si kvality

KITTFORT PRAHA
Horfidtky 1
277 11 Neratovice
DREVOKITT
PN:KT-V- 47-09-02
Nézev vjrobku
Dievokitt
SkoZeni
Disperze akrylatové pryskyfice a vody s pFsadou specidlnich aditiv.
Odstin
borovice,dub, tfedetl, jilm,mahagon smrk,buk ofech
Poutiti

Tmel je vhodny pro vnitfnf { vn¥j3{ pouZiti(U vn&j3tho pouZit{ nutno opatfit ngtérem)Tmel je urdeny pro tmelenf
prasklin na dfevu,dfevottiskovych a certisovych desek atd Tlouska jedné vrstvy je 2 mm- 5 mm. Vrstva proschne za 2-
12 hodiny dle okolnf teploty.

Redidlo

Voda

Nané¥enf

Stérkou

Vydatnost

100g/0,2-0,4 m2 (na jednu vrstvu)

Vzhled

méslovitd hmota bez cizich mechanickych nedistot

Konzistence

méslovit, vhodné k nanden{ nesm stékat ze stérky

Zasychdni

st2  max.2

std  max.24

Yzhled

zaschlé a vybrouSené vrstvy bez direk a pérd

Prvni pomoc

PH vyskytu symptom zasaZen( létkou nebo v pFipadé pochybnost! zajistit Iéka¥skou pomoc.
PHi nadychn{ : pfemistit posti?eného na &erstvy vzduch nechat chodit, zabrénit podchlazent,
PH poZitl: vypit asi pil litru vody.Dré¥d&nfm hrdla vyvolat dévent.

PFi zasadent kike: odloZit kontaminovany odév a ki¥i omyt velkym mmoZstvim vody a mydlem
PHi zasaZen{ otf: okamit& vyplachovat 10-15 minut proudem &isté vody

Balenf

250g

Zgrutni doba: 18 m&sicd od data plnén{ uvedeného na obalu



KITTFORT PRAHA

Horfidtky 1
277 11 Neratovice

SKLENARSKY TMEL O 5500

PN:KT-V- 20- 01-09

Nézev vyrobku

Sklendfsky tmel

Shokenf

Disperze anorganickych pigmentd a plnidel v pojivu kterym jsou vysychavé a polovysychavé oleje.

Odstin

Sedobily 0100

Poufit

K utésnén ,upevitovén tabulkovych skel do dfevéngich a kovovyich rémd. Dfevéng rém must byt pfed zasklivénim
zbaven veSkerjch mechanickych nedistot 8 musf byt napustén a natfen z4kladn{ barvou, Tmel se nanese v tenké vrstvé do
polodréZky a tabule skla se ulo tak ,aby pilnula v celé plose.Sklo se pFipevnf pHponkami a tmel se zatlafuje
sklendfskym noZem do polodréky,v ni? je uloZeno sklo. Po zaplnénf polodréZky se povrch tmelu uhladf noZem,

Redidlo
In&n4 fermeZ

Nang¥eni
specidlnim sklenafskym noZem nebo stérkou

Vzhled

méslovita hmota bez cizich mechanickych nedistot
Obsah netSkavych slotek

2hod/135°C 98%
Konzistence

méslovitd, vhodn4 k nand3en( nesmf stékat ze stérky

Prvnf pomoc

PH vyskytu symptomi zasaZeni létkou nebo v ptipadé pochybnost! zajistit |ékafskou pomec,
PHi poZitl: dopravit k lékafinevyvolat zvracent

PHi zasaZenf otf: okam?it¥ vyplachovat &istou vodou , vyhledat lékafe.

Balenf
500g, 1kg.2kg, kg, 17kg

Zirutni doba: 12 mésici od data plnén{ uvedeného na obalu,



